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	Образец
	Подложка
	Имплантированная доза, (см-2)
	Тип проводимости
	Проводимость, (Ом∙см)

	A
	Si(111)
	1∙1016
	p
	20

	B
	Si(111)
	1.8∙1017
	p
	20


Таблица. Параметры исходных образцов кремния
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Рис. Спектр мнимой части диэлектрической проницаемости.
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